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1 │ OAT NLL-Tagung  – Mallorca  – 09.09.2022

3. Technologien 

Innowacje technologiczne w 

drogownictwie

OAT green tech solutions GmbH

Współautor: Dr. Inż. Marko Wieland OAT

Opracował: mgr inż. Piotr Heinrich OAT

2 │ OAT Piotr Heinrich – IX Krakowskie Dni Nawierzchni – Kraków 23-25.11.2022

Cele teksturowania 

▪ Cechy powierzchni komunikacyjnych

▪ Równość

▪ Szorstkość – właściwości przeciwpoślizgowe

▪ Odwodnienie 

▪ Hałas na styku opony z nawierzchnią

▪ Opory toczenia

▪ Zachowanie pochłaniające i odbijające

▪ Ścieranie opon/nawierzchni (Mikroplastik)

▪ …

Cel: Tworzenie i odtwarzanie trwałej tekstury powierzchni
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Przegląd technologii

▪ Zabiegi powierzchniowe OAT 

▪ DSK

▪ systemy powłokowe

▪ Onyx

▪ grinding

▪ grooving

▪ szlifowanie poziome

▪ HDW-Hydromonitor

▪ aplikacje natryskowe

▪ HDW-Hydromonitor

nakładanie materiału (mm do cm) 

usuwanie materiału (1/10 mm do kilku mm) 

hydrofobizacja / konserwacja

czyszczenie powierzchni, teksturowanie, usuwanie oznakowania
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Onyx - odnowa powierzchni nawierzchni asfaltowych
▪ uzupełnienie ubytków, wypełnianie pęknięć, konserwacja, poprawa szorstkości

▪ 2 warstwowy natrysk mastyksu (emulsja wysokomodyfikowana + drobne kruszywo)

▪ oddanie do ruchu do 2 godz.
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Onyx - odnowa powierzchni nawierzchni asfaltowych
▪ odcinki próbne na lotnisku w Hamburgu oraz na drodze w Neustadt Orla 

▪ wysoka trwałość w porównaniu z konserwacją (np. Rhinophalt)

▪ brak „nadmiarowego” kruszywa typowego dla powierzchniowego utrwalenia
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Szlifowanie powierzchni betonu z odkrytym kruszywem
▪ szlifowanie poziome (emisja hałasu, szorstkość, opory toczenia)

▪ odcinek próbny droga krajowa B15n i autostrada A72 
(projekt FE Horizontalschleifen BASt)  
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie warstwy materiału – beton z odkrytym kruszywem
▪ szlifowanie poziome (emisja hałasu, szorstkość, opory toczenia)

▪ odcinek próbny droga krajowa B15n i autostrada A72 
(projekt FE Horizontalschleifen BASt)  
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie warstwy materiału – beton z odkrytym kruszywem
▪ szlifowanie poziome (emisja hałasu, szorstkość, opory toczenia)

▪ odcinek próbny droga krajowa B15n i autostrada A72 
(projekt FE Horizontalschleifen BASt)  
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie warstwy materiału – asfalt: cienka warstwa na gorąco (DSHV)
▪ szlifowanie poziome (emisja hałasu, szorstkość, opory toczenia)

▪ odcinki próbne droga B15n oraz przejazd przez miejscowość Ohu

OAT Piotr Heinrich – IX Krakowskie Dni Nawierzchni – Kraków 23-25.11.2022

10 │

Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie warstwy naw. asfaltowej – beton porowaty (OPA)
▪ szlifowanie poziome (obniżenie hałasu, szorstkość)

▪ odcinek próbny – autostrada A96, węzeł AS Windach
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie warstwy naw. asfaltowej – beton porowaty (OPA)
▪ autostrada A96 (pomiary hałasu CPX, Opona P1, 80 km/h)

▪ obniżenie hałasu 2-3 dB(A) 

▪ zmiana spektrum hałasu w zakresie 400 Hz do 800 Hz 
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Zabiegi powierzchniowe

▪ Usuwanie materiału
▪ hydromonitor teksturujący – sterowane tworzenie makrotekstury (szorstkość) 

▪ hydromonitor do usuwania oznakowania

▪ ciśnienie wody do 2500 bar 

▪ prędkość posuwu do 100 m/min; obroty głowicy do 2000 obr./min. 
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▪ Usuwanie materiału
▪ hydromonitor teksturujący – sterowane tworzenie makrotekstury (szorstkość) 

▪ hydromonitor do usuwania oznakowania

▪ ciśnienie wody do 2500 bar 

▪ prędkość posuwu do 100 m/min; obroty głowicy do 2000 obr./min. 
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Zabiegi powierzchniowe

OAT Piotr Heinrich – IX Krakowskie Dni Nawierzchni – Kraków 23-25.11.2022

14 │

Elementy prefabrykowane

▪ Naprawy/wymiana nawierzchni betonowych przy pomocy elementów 
prefabrykowanych zapewniających współpracę płyt
▪ 2019 DK50 obwodnica Młodzieszyna 

▪ 2020 PPO Balice

▪ 2022/23 PPO Balice, PPO Brzęczkowice 
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Elementy prefabrykowane

▪ wymiana nawierzchni 
zatok autobusowych

▪ prefabrykowane
progi zwalniające

▪ elementy obciążonych 
skrzyżowań

▪ ronda z dużym udziałem 
ruchu ciężartowego

▪ modernizacja 
odwodnienia liniowego

Przeznaczenie: 

❑ w centrach miast

❑ w istotnych węzłach komunikacyjnych

❑ na ulicach o dużym szczytowym natężeniu ruchu 

❑ przy braku możliwości ustawienia przystanku zastępczego

❑ w miejscach o dużym zagrożeniu dla pieszych (przejścia tymczasowe)
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Dziękuję za uwagę
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